DEUTSCHE GUTEGEMEINSCHAFT MOBEL E.V.

Wissenswertes uber Kinder- und Jugendmobel

Kinder brauchen Spielraum: sie toben, klettern, raufen
und schaukeln, das Bett wird zum Trampolin
umfunktioniert, aus Tischen und Stiihlen entsteht eine
Hohle. Da mussen Kindermobel ganz besonderen
Belastungen standhalten. Kein Wunder, dass Eltern beim
Kauf von Kinder- und auch Jugendmobeln auf Nummer
Sicher gehen wollen. Aber woran erkennt man die
Qualitat der Mobel? Oder ihre Gesundheits-
vertraglichkeit? Das groBe Angebot erschwert oft die
richtige Wahl.

GroRRen Wert sollten Eltern auf den Faktor "Sicherheit" legen
- hierzu gehdren gesundheitsvertragliche Materialien ebenso
wie zum Beispiel der Abstand der Sprossen beim Babybett.
Zum Begriff "Qualitat" zahlen aber auch die Variabilitat eines
Programmes, vielfaltige Funktionen, Umbaumoglichkeiten
der Mobel ("Mitwachsende Mdobel") und natlrlich ein
ansprechendes Design.

Die Ublicherweise verwendeten Materialien bei Kinder- und
Jugendmadbeln sind Massivholz (meist Buche, Erle, Birke,
Kiefer oder Fichte) oder furnierte, folierte oder melamin-
harzbeschichtete Holzwerkstoffe.

Furnierte und Massivholzmdbel werden in der Regel mit
NC-Lacken oder PUR-Lacken behandelt. NC-Lacke haben
bei normalem Gebrauch hohe Abriebfestigkeit. Wasser und
andere Flussigkeiten sollten aber trotzdem sofort entfernt
werden, um Flecken oder Schaden an der Oberflache zu
vermeiden. PUR-Lacke sind sehr widerstandsfahig gegen
Wasser und Laugen.

Neben den oben genanten Lacksystemen werden auch
UV-Lacke und Wasserlacke verwendet.

UV-Lacke: Oberflachenmaterialien auf Basis von
Polyester bzw. Polyacrylaten, die mit Hilfe von
Fotoinitiatoren durch Einwirkung von UV-Strahlen
bestimmter Wellenlange zu qualitativ hochwertigen
Lackoberflachen ausharten. Sie enthalten bis zu 100 %
Festkérper, was flir die wichtige Frage des
Umweltschutzes von gro3er Bedeutung ist.
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Wasserlacke ersetzen einen Groldteil der organischen
Losemittel durch Wasser. Dadurch sind sie sehr
geruchsarm. Weniger Losemittel werden an die Umwelt
und in den Arbeitsbereich des Mitarbeiters abgegeben.

Wenn furnierte oder Massivholzmdbel mit offenporigen
Oberflichen mit Wachsen und Olen behandelt sind, muss
man damit rechnen, dass haufig benutzte Stellen (Griffe,
Sitzflachen, Arbeitsflachen) im Lauf der Zeit verschmutzen
oder abgegriffen werden.

Grundsatzlich mussen alle verwendeten Materialien, Lacke,
Wachse und Ole gesundheitlich unbedenklich sein.

Hier brauchen Eltern meist keine Angst haben, denn Kinder-
und Jugendmabel unterliegen in Deutschland den hartesten
Sicherheitsbestimmungen aller Mobelarten. Um alle
Bedenken zu zerstreuen, sollten Eltern Kindermobel kaufen,

> die bestimmte europaische Normen erflllen wie z.B. die
DIN EN 716 fur Kinderbetten und Reisekinderbetten oder
die DIN EN 747 fur Kinder-Etagenbetten bzw. die neue
DIN EN 12221 far Wickeleinrichtungen,

» die mit dem GS-Zeichen fur ,Geprifte Sicherheit®
ausgezeichnet sind

> die das ,Goldene M", das RAL-Glutezeichen fiur Mobel,
tragen.

Das RAL-Gltezeichen vergibt die Deutsche Guitege-
meinschaft Mobel nur an die Mobel, die harte Tests im
Pruflabor unbeschadet tiberstanden haben.

Um die Haltbarkeit zu testen, sausen zum Beispiel auf die
Bdden von Kinderbetten Stahlstempel, die dem Gewicht
eines Kindes entsprechen, ganze 5000 Mal. Dabei darf sich
nichts I6sen oder brechen. Bei Tischen und Stihlen wird
gepruft, wie haltbar sie sind und ob sie kippsicher sind. Die
Bezlige von Polstern werden mit Hilfe von brennenden
Zigaretten getestet: die Stoffe durfen kein Feuer fangen und
nach Entfernen der Zigarette nicht langer als zehn Sekunden
weiterglimmen.



Und naturlich werden die Maobel auf
Schadstoffausdiinstungen uberprift. Das ,Goldene M"
bekommen Madbel nur dann verliehen, wenn sie den strengen
Richtlinien der Deutschen Gltegemeinschaft Mabel
entsprechen.

Und diese Grenzwerte Uberpruft die  Deutsche
Gutegemeinschaft Mobel aufgrund neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und passt die Anforderungen
entsprechend an. Es sind die hartesten und strengsten
Mobeltests in Europa - damit Verbraucher wirklich sicher
sind.
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